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SAMMENDRAG

SIFO har testet ti forskjellige strampebukser for strekkestyrke og forlengelse, og i
tillegg ble en brukertest gjennomfart. Ved brukertest vurderte 3 personer egenskaper av
strempebuksene etter en dags bruk med hver strampebukse.

De sterkeste strampebuksene i strekkstyrketesten var tre stramper av 100 % polyamid,
Motelongs, La comfort hverdag og 3 Tights H & M. Nesten like sterke var Wolford satin
touch buksen, som inneholdt 13 % elastan.

Starrelse pa strampebuksene som hadde stor skala (onesize) var ofte ikke passe til de
minste eller de stgrste i angitt stgrrelse. Ogsa noen av strempebuksene med normal
starrelseskala var for sma. Disse var DIM Sublim voile Brillant, som var litt trang, og
Chic glossy tights (Lindex), som hadde noe korte ben.

Deltagerne i brukertest syntes at det bar veere forsterkninger minst rundt ssmmene og pa
tapartiet, for a forlenge levetiden for strempene. SiSi Fascino 20 varden eneste
strempebuksen uten forsterkninger langs semmene. Alle strempene i testen hadde
taforsterkninger, noen bedre enn andre. Pene eller usynlige taforsterkninger er en fordel
ved bruk av apne sko. Beste taforsterkning i testen hadde Vogue Blanch Matt og
Wolford satin touch.

Passformen blir bedre og strampebuksene holder lengre, nar buksene har kile. Best er
nar alle stgrrelser har kile, og enda bedre hvis store stgrrelser har bred kile bak helt opp
til linning. Fem av de testede strempebuksene hadde dette.

Midjeelastikk er darlig om den ruller seg sammen eller er for trang. Bare en av testede
strgmpene, DIM Sublim voile Brillant, hadde tendens til & rulle seg sammen.

Ogsa semmene pa strempebuksene ble vurdert. De beste var tynne komfortsgmmer,
som ikke satt merke pa huden og ikke var synlige gjennom klar. Disse var
strempebuksene SiSi Fascino 20, Oroblu sensuel 20 magie og Wolford satin touch.

Generelt sett sa strampebuksene som inneholdt elastan bedre ut. En annen fordel med
elastan var, at strampene satt tettere mot benet. Derfor er strampene mindre utsatt for
snagging (trader dras ut) og huller. Strempene som var mest utsatt for hull var de
tynneste DIM Sublim voile Brillant buksen, samt alle fire som ikke inneholdt elastan.

Konfeksjonsdetaljene var ganske darlige pa alle de testede strempebuksene. Det var
vanlig, at tradeendene ikke var festet ved avslutting av semmene, og semmene var
usymmetriske i forhold til forsterkninger eller hverandre.

I tillegg til strampebuksene, ble ogsa emballasjene vurdert. De skal vere tydelig merket,
og inneholde starrelsesmerkinger og vedlikeholdsmerkinger, som er lett & finne og lese.
Ogsa sprak har stor betydning til forstaelse, og testpanelet syntes at norsk eller annet
skandinavisk sprak pa pakningen var en fordel.

Best i brukertest ble Wolford satin touch strgmpebuksen, som var som strampebukser
bar veere. Nesten like bra var Oroblu sensuel 20 magie og Vogue Blanch Matt. Chic
glossy tights (Lindex) og SiSi Fascino 20 kom heller ikke darlig ut. Av strempebukser
uten elastan ble Motelongs best og darligst 3 Tights H & M.



INTRODUKSJON

Pa oppdrag fra tidskrift KK (Kvinner og kler) har Statens institutt for
forbruksforskning, SIFO, testet ti par strempebukser. KK valgte strampebuksene fra
markedet slik at alle var samme type (15-20 denier), men kom fra ulike produsenter og
innkjepsteder.

Strempebuksene ble testet for strekkestyrke og forlengelse, og i tillegg ble en praktisk
brukertest gjennomfert. Ved brukertesten evaluerte 3 personer strampebuksene etter en
dags bruk med hver strampebukse.

Falgende strempebukser var med i testen:

01 3TightsH& M

02 Classic 2-pack bodyzone by KappAhl
03 La Comfort Hver dag

04 Motelongs, La Mote

05 DIM Sublim voile Brillant

06 Vogue Blanch Matt

07 Chic glossy tights (Lindex)

08 SiSi Fascino 20

09 Oroblu sensuel 20 magie

10 Wolford satin touch

METODEBESKRIVELSE

Strempebuksene ble testet med to forskjellige metoder. Ferste metode var teknisk
testing av strekkestyrke og forlengelse. Den andre metoden var praktisk brukertest.

Teknisk testing av strekkstyrke og forlengelse utfgrtes pa Instron, som er en
strekkprgvemaskin med en stasjongr klemme og en klemme som beveger seg oppover
med konstant fart under testen. Standard testmetode som ble brukt heter “ISO 13934-
1:1992 Textiles — Tensile Properties of fabrics — Part 1: Determination of maximum
force and elongation at maximum force using the strip method”. For & kunne teste sveert
strekkbart strempestoff (forlengelsen er pa noen over 200 %), matte vi redusere
klemmeavstand fra det som star i standarden. | stedet for 100 mm klemmeavstand,
brukte vi 50 mm. Fem paralleller av hver strampebukse ble testet i lengderetning.

Vurdering av strempebuksene ved brukertest bygget pa 3 brukeres synspunkter etter en
dags bruk med hver strampebukse. Deltagere vurderte starrelsen, forsterkninger, kile,
midjeelastikk, grep, utseende, snagging og konfeksjonsdetaljer av strempebuksene. |
tillegg ble emballasje vurdert. Brukerne fikk ikke vite prisen pa strempebuksene.
Egenskaper ble evaluert med skala fra 1 til 5;

1 = darlig, 2 = under middels, 3 = middels, 4 = bra, 5 = meget bra.



RESULTATER

Resultatene av de forskjellige testene blir diskutert under. 1 tillegg er resultatene fra
brukertesten samlet i tabeller, side 10-12. Disse tabellene inkluderer
gjennomsnittkarakterer som strgmpebuksene har fatt fra brukerne. Testrapport P-
21/2001/07/01/1060, som inneholder resultater av strekkestyrke og forlengelse, er

tilfgyd som vedlegg 1.

STREKKSTYRKE OG FORLENGELSE

Tabell 1: Samlede resultater fra strekkstyrke og forlengelse

Nr | Fiberinnhold (ben) Denier iht. | Overflate |Strekkstyrke |Forlengelse
pakningen

01 | 100 % polyamid 20 Matte 119+ 221N [212+22,6%
02 {100 % polyamid 20 Matte 104+ 104N |197+17,5%
03 | 100 % polyamid 20 Matte 138+ 148N [174+11,8%
04 | 100 % polyamid 20 Matte 142+93N |163+ 3,6%
05 |84,5 % polyamid / 14,5 % elastan 15 Blanke 75 124N |132+ 92 %
06 [89% polyamid/ 11 % elastan 20 Matte 79 +10AN |[217+32,6%
07 |75% polyamid/ 25 % elastan 20 Blanke 71 +164N |185+58,1%
08 [89% polyamid/ 11 % elastan 20 (Matte) 69 +127N [193+37,1%
09 |86 % polyamid/ 14 % elastan 20 Blanke 100+ 118N [214+519%
10 |87 % polyamid/ 13 % elastan 20 (Blanke) 110+252N [167+155%

Testen viste at strempebukser av 100 % polyamid er generelt sterkere enn
strempebukser som inneholder elastan. De sterkeste var nr. 04, og deretter kom nr. 03
og sa nr. 01. Strgmpebukse nr. 10 med elastan var nesten like sterk, sterkere enn det
fjerde paret uten elastan (nr. 02). Matte eller blanke overflate viste seg a ikke ha noen
betydelig effekt for styrken. Strekkestyrke av de tynneste strempene, nr. 05, var ganske
lav, men overraskende nok — ikke den laveste. | stedet hadde de den laveste forlengelsen
i testen. Ellers viste forlengelsen seg & ikke falge noe spesielt mgnster. Dette kan
forklares med meget stor usikkerhet pa forlengelseresultaterne ved beregning av 95 %
konfidensintervaller.

Strempebukser med hgy strekkstyrkeverdi taler sannsynligvis mer ved bruk, og spesielt
nar man tar dem pa seg.

ST@RRELSE PA STROMPEBUKSER

Under testingen brukt brukertestdeltagerne strempebukser som var korrekt sterrelse for
dem. Deltagerne var ikke alltid enige om starrelsene var passe eller for store/sma, for
det kommer ogsa an pa brukerens kroppsfasong. Det som panelet tydelig sa, var at
”onesize” strempebukser, eller bukser som har stor sterrelseskala (f eks 44-52) ofte ikke
passer til de minste eller de starste personer i angitt stgrrelse. Fra normale starrelser, var
nr. 05 litt trang (begge starrelser 3 og 4), samt strampebuksene nr. 07 hadde litt korte
bena.



FORSTERKNINGER OG KILE

Det er viktig at i hvert fall ssemmene pa buksedelen er forsterket. (I praksis sa brukertest
deltagere ingen betydelig forskjell mellom hele bukseforsterkning, eller bare
semforsterkning — noe som selvfelgelig kunne ha blitt aktuelt ved lengre tids bruk.)
Bare strempebukse nr. 08 manglet forsterkninger pa semmene.

Taforsterkninger er bra & ha for & gjagre strempenes levetid lengre. Men ved bruk av
apne sko, gnsker man at forsterkningene er pene eller usynlige. De beste
taforsterkningene i testen hadde strempebukser nr. 06 og nr. 10, hvor forsterkningen
fungerte bra og var samtidig nesten usynlige. Darligste var nr. 08, som hadde sa liten
forsterkning, at den ikke dekket teerne/taneglene.

Falgende karakterskala ble brukt for evaluering av taforsterkninger:
Karakter 5:  Forsterkningene fungerer, er pene og (nesten) usynlige
Karakter 4. Forsterkningene fungerer og er pene (men synlige)
Karakter 3:  Forsterkningene fungerer, men er ikke sa pene
Karakter 2: Forsterkningene er ikke bra

Karakter 1: Forsterkningene mangler

Bare en av strempebuksene, nr. 02, hadde hzalforsterkning. Det er bra a ha denne type
forsterkning, hvis hud pa hel eller sale er tarr og ujevn. Dessverre var forsterkningene
pa strampebukse nr. 02 stygge og alt for store (t.0.m. for fatter i starrelse 40).

Det er viktig at strampebuksen har kile. Passformen blir bedre og strempebuksene
holder lengre. Testpanelet syntes at noen av strempebuksene uten kile ville veert mer
behagelig med kile, mens andre var behagelig a ha pa seg selv uten kile. Best er nar alle
starrelser har kile, og enda bedre hvis store stagrrelser har bred Kkile bak, helt opp til
linning.

Folgende karakterskala ble brukt for evaluering av kile:

Karakter 5:  Alle starrelser har kile, og store sterrelser har bred kile bak
Karakter 4.  Alle starrelser har kile i skritt

Karakter 3: Bare store starrelser har bred kile bak (ikke kile i skrittet)
Karakter 2:  Har ikke kile, men behagelig

Karakter 1: Har ikke kile, og ville veert bedre med den

(Nar vi har testet bare en starrelse per strampebukse, kan det veere at andre stgrrelser av
samme merke har kile. Dette kan vi ikke vite, om informasjonen ikke finnes pa
pakningen som vi har hatt.)

MIDJEELASTIKK
Midjeelastikk skal sitte tett, men ma ikke veere trang eller rulle seg sammen.

Strempebukse nr. 05 hadde smaleste linning, og den hadde ogsa tendens til & rulle seg
sammen. Andre strampebukser som hadde nesten like smal linning, gjorde ikke det.



S@MMENE PA BUKSENE

Semmene pa de 5 farste strempebuksene var sydd normalt, slik at stoffkantene var sydd
sammen pa baksiden. De andre hadde flate komfortsgmmer. Dette betyr at semmene
skal veere mer behaglig (ikke merkes pa hud osv). Noen av disse komfortsgmmene var
sa tykke, at de var synlig gjennom klerne.

Folgende karakterskala ble brukt for evaluering av semmene:
Karakter 5:  Tynne komfortssmmer

Karakter 4: Tykke komfortsemmer

Karakter 3: Normale sgmmer

Karakter 2:  Under middels semmer (sma feil)

Karakter 1: Darlige ssmmer (store feil)

SNAGGING

”Snagging” betyr hvor lett trdder dras ut av materialet. Nar trader dras ut, blir det stygge
striper, og hull oppstar lettere. Pa de strampene som hang seg fast i ujevnhetene (f eks
tarr hud eller negler) var det lettere & dra ut trader. Generelt hadde strampene uten
elastan stgrre tendens til snagging, pluss den tynneste pa 15 denier (nr. 05).

GREP, UTSEENDE OG HVORDAN SITTER STROMPEBUKSENE MOT
BENET

Generelt hadde strampebuksene med elastan bedre grep og de satt tettere mot bena enn
buksene uten elastan. Strempene uten elastan vrengte seg lettere rundt, og fikk kne-
eller halposer. De kan ogsa henge fra knehasene og anklene.

Grep pa strampebuksene av 100 % polyamid var veldig like, bare nr. 01 var noe hardere
a ta i. Grepet pa buksene med elastan varierte litt, men alle var bra. Tynneste bukse nr.
05 var ikke like behaglig som de andre.

Evaluering av utseende av strampene er personlig, og kommer an pa om man liker best
matte- eller blanke stramper. De med elastan sa generelt bedre ut, ettersom de satt
tettere mot benet. Nr. 06 sa tykkere ut enn de andre, og den dekket mer. Nr. 05 var bare
15 denier og derfor veldig transparent.

KONFEKSJONSDETALJER

Noen konfeksjonsdetaljer pa strampebuksene var ganske darlige, for eksempel var ikke
tradendene festet ved avslutningen av semmen ved linningen. Strempene var ogsa
veldig ofte usymmetriske, midjeelastikken i linningen mgtte ikke hverandre i midten pa
samme plass, eller de andre ssemmene var ikke symmetriske i forhold til hverandre eller
til forsterkningene. Disse konfeksjonsdetaljene varierte ogsa fra bukse til bukse innen
samme merke. Bare nr. 10 hadde spesielle avsultninger pa semmene, mens kilen pa
samme buksen var darlig sydd (hadde for mye stoff).



DIVERSE

Strempebukse nr. 10 var den eneste i testen, som hadde merkelapp bak pa buksen. Det
gjer det enklere & se hva som er foran og bak pa stempebuksene hvis fasongpressingen
blir borte f eks etter vask. Brukerne syntes at denne egenskapen var sa bra, at
strempebuksen fikk et ekstra poeng.

Strempebukse nr. 08 var merket med @ko-tex standard 100. Denne merkingen betyr at
strampebuksen ikke inneholder helseskadelige kjemikalier. Derfor fikk strampebuksen
et ekstra poeng.

VEDLIKOHELDSMERKINGER

Vedlikeholdsmerking av strempebuksene varierte mye, fra handvask til 40 °C normal
vask i maskin, selv om strampebuksene er laget av samme materialet. Polyamid og
elastan taler vask ved 40 °C, og hygienisk sett blir strempene renere ved hgyre
temperaturer. Skansom vask hjelper til & forlenge levetiden til strgmpene, og
maskinvask pa normal program i vaskepose burde ga greit.

Falgende karakterskala ble brukt for evaluering av vaskematene:
Karakter 5: 40 °C normal vask

Karakter 4: 40 °C fin vask

Karakter 3: 30 °C vask

Karakter 2: Handvask

Karakter 1. Kan ikke vaskes

Iht. standard ISO 3758:1991 “Textiles — Care labelling code using symbols”, skal
tekstiler merkes med vedlikeholdssymboler og disse merkene veere store nok, slik at de
er enkle & lese. Strampebukse nr. 04 hadde ikke vedlikeholdssymboler, bare
informasjonstekst pa norsk. Dette er ikke iht. standarden, og gjer det vanskelig for de
som ikke kan norsk. P& noen av pakningene var symbolene veldig vanskelige & se pa
grunn av starrelsen eller ulogisk plassering. Nr. 09 hadde bare 2 mm store bilder, og pa

nr. 04 var sma symbolene plassert pa ryggen av en 1 cm tykk pakning.

Folgende karakterskala ble brukt for evaluering av tydelighet av vedlikeholdssymboler:
Karakter 5:  Store bilder plassert synlig

Karakter 4: Normal starrelse bilder

Karakter 3:  Sma bilder

Karakter 2:  Meget sma eller ulogisk plassert bilder

Karakter 1: Bilder mangler

EMBALLASIJE

Starrelse og forsterkningsmerkinger ber vere tydelige, slik at man lett ser hvilken
starrelse man skal ha, og hvilke forsterkninger strempene har. Ved valg av rett starrelse
er det en fordel & ha en vekt/hgyde tabell, som viser hvilken stgrrelse som vil vere riktig
til vedkommendes heyde og vekt. Standard NS 2308:1984 ”Sterrelsesmerking av klaer —
Strompebukser” anbefaler denne form for sterrelsesmerking av strampebukser. Noen av
disse tabellene var veldig lette a forsta, for eksempel var nr. 06 utmerket, den hadde en
tabell som inkluderte normale starrelsesmerkinger (36/40, 40/44 og 44/48). Noen av
pakningene manglet opplysninger om hvorvidt strempebuksene hadde forsterkninger
eller ikke.



Folgende karakterskala ble brukt for evaluering av starrelse- og forsterkningsmerkinger:

Karakter 5:  Tydelig merking av stgrrelse, vekt/hgyde tabell med normal starrelseskala
og bilder av forsterkninger finnes.

Karakter 4: Vekt/hgyde tabell uten normal sterrelseskala og bilder av forsterkninger
finnes, eller bilder av forsterkninger mangler, men tabell er med normal
starrelseskala

Karakter 3: Tydelig merking av sterrelse og bilder av forsterkninger, men ingen
vekt/hgyde tabell

Karakter 2: Ingen vekt/hgyde tabell eller bilder av forsterkninger

Karakter 1: Feil pa merking

Deltagere i brukertesten evaluerte ogsa hvor vanskelig det var & forsta teksten pa
emballasjen. De syntes at det var best nar tekstene var pa norsk, eller minst pa et annet
skandinavisk sprak.

Falgende karakterskala ble brukt for evaluering av sprakene i pakninger:
Karakter 5:  Norsk og minst et annet sprak

Karakter 4. Bare norsk

Karakter 3: Skandinavisk sprak (svensk eller dansk)

Karakter 2:  Engelsk

Karakter 1: Ingen av de overnevnte

Andre meninger som kom opp i brukertesten angaende emballasje, var at flatpakkene er
bedre for dem som gnsker & pakke strampene pent tilbake i emballasje etter vask.



Tabell 2: Samlede resultater fra vurdering av strampebuksene

Falgende skala er brukt: 1=darlig, 2=under middels, 3=middels, 4= bra, 5=meget bra.

Nr | Stgrrelse pa Forsterkninger pa | Taforsterkning Kile Midjeelastikk
buksene buksen
013 4 4 3 3
(Starrelse 40/46 | Hele buksen Pen og fungerer, men | Store starrelser | Middels
er for liten til synlig. har bred kile Bredde 2,8 cm
str. 44/46) bak
023 4 3 5 5
(Starrelse 44/52 | Hele buksen Fungerer, men ikke | Har kile, store | Meget bra
er for stor til pen stgrrelser har Bredde 2,7 cm
str. 44) bred kile bak
033 4 3 1 3
(Starrelse 36/44 | Hele buksen Fungerer, men ikke Ingen Kile, Middels
er litt trang til pen burde hatt! Bredde 2,6 cm
str. 44)
04 |4 4 3 4 4
Bra Hele buksen Fungerer, men ikke | Har normal kile | Bra
pen i alle starrelser | Bredde 2,8 cm
053 4 3 2 1
Litt trang Hele buksen Fungerer, men ikke Ingen kile, men | Ubehaglig, ruller.
pen savner den ikke | Bredde 2,5 cm
06 |5 4 5 5 3
Meget bra Sgmmene Meget bra! Pen, Har kile, store | Middels
nesten usynlig og stgrrelser har Bredde 4,2 cm +
fungerer bred kile bak forsterkning 2,1 cm
07 |3 4 4 5 4
Bena er litt Sgmmene Pen og fungerer, men | Har kile, store | Bra
korte synlig. starrelser har Bredde 4,0 cm +
bred kile bak forsterkning 2,2 cm
08 |5 2 2 4 5
Meget bra Bare semmene langs | For liten Har normal kile | Meget bra
kile er forsterket i alle starrelser | Bredde 3,3 cm +
forsterkning 2,1 cm
09 |5 4 4 5 4
Meget bra Sgmmene Pen og fungerer, men | Har kile, store | Bra
synlig. stgrrelser har Bredde 3,9 cm +
bred kile bak forsterkning 1,9 cm
10 |5 4 5 5 4
Meget bra Sgmmene Meget bra! Pen, Har kile, store | Bra

nesten usynlig og
fungerer

starrelser har
bred kile bak

Bredde 2,5 cm +
forsterkning 5,7 cm

10




Nr | Semmene | Snagging (Hvor | Hvordan sitter | Grep Utseende Utfarelse av
lett trader dras | strampene pa av detaljer og
ut) benet strampene | konfeksjon
013 2 1 2 2 2
Normale Ganske lett Darlig, henger | Noe Under Merketrad synlig pa
og sklir rundt hardere enn | middels pga | linning.
andre ”sagging”. Usymmetrisk.
polyamid | Matte. Lange trader henger
bukser fra semmene.
023 2 1 3 3 2
Normale | Ganske lett Darlig, henger | Middels Middels. Merketrad synlig pa
og sklir rundt Matte linning. Delvis
usymmetrisk. Lange
trader henger fra
sgmmene.
033 3 4 3 3 3
Normale Henger fast i Bra Middels Middels. Lange trader henger
ujevnheter (f eks Matte fra semmene.
tgrr hud) Delvis usymmetrisk.
0413 3 2 3 3 3
Normale Henger fast i Sklir litt rundt | Middels Middels. Lange trader henger
ujevnheter (f eks Matte fra semmene.
tarr hud) Delvis usymmetrisk.
053 3 5 4 4 3
Normale Henger fast i Meget bra Bra Bra. Trader henger fra
ujevnheter, far lett Sveert blanke | ssmmene.
striper 0g tynne.
06 |4 5 5 5 4 3
Tykke Ikke lett Meget bra Meget bra, | Bra. Ser Sgmmene slutter
komfort myk tettest ut, ikke ngyaktig.
sgmmer dekker mer Delvis usymmetrisk.
enn andre.
Matte.
074 5 5 5 5 3
Tykke Ikke lett Meget bra Meget bra, | Meget bra. Sgmmene slutter
komfort litt Blanke. ikke ngyaktig.
sgmmer metallisk Delvis usymmetrisk.
08 |5 4 5 5 5 5
Tynne Normal Meget bra Meget bra | Meget bra. Meget bra.
komfort (Matte).
sgmmer
09 |5 4 5 5 5 3
Tynne Normal Meget bra Meget bra, | Meget bra. Sgmmene slutter
komfort litt Blanke. ikke ngyaktig.
sgmmer metallisk Delvis usymmetrisk.
10|5 5 5 5 5 4
Tynne Ikke lett Meget bra Meget bra | Meget bra. Bra, men kile har
komfort (Blanke). for mye stoff.
sgmmer
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Nr | Vaske-betingelser | Vedlike- Merking av sterrelse og | Sprak Diverse
holdsmerk- | forsterkninger
ninger
015 3 1 3
Normalvask Sma Villedende, merking pd | Svensk,
40 °C symboler prislapp ikke samme som | engelsk,
pa pakningen. Ingen finsk, tysk,
informasjon av fransk osv
forsterkninger.
02 |5 4 3 5
Normalvask Normal Tydelig markering av Norsk, Har helforsterkning,
40 °C forsterkninger. Starrelse | svensk, finsk | som er stygg og alt for
lett & se, men mangler stor Op
vekt/hgyde tabellen.
035 5 2 4
Normalvask Meget Starrelse lett & se, men Norsk
40 °C tydelig mangler vekt/hgyde
tabellen og bilder av
forsterkninger.
04 |4 1 3 4
Finvask 40 °C Mangler Tydelig markering av Norsk
symboler forsterkninger. Starrelse
(bare tekst | lett & se, men mangler
pé norsk) vekt/hgyde tabellen
052 2 4 2
Handvask Nesten Tydelig markering av Fransk,
umulig & forsterkninger. Inkluderer | engelsk,
finne vekt/hgyde tabellen, men | spansk, tysk,
den er vanskelig a lese. oSV
062 4 5 3
Handvask Normal Tydelig vekt/hgyde tabell | Svensk,
med normale starrelser. engelsk,
Tydelig markering av finsk
forsterkninger foran.
07 |5 4 3 3
Normalvask Normal Tydelig markering av Svensk, Elastan kommer ut fra
40 °C forsterkninger. Starrelse | engelsk, linning -1p
lett & se, men mangler finsk, tysk
vekt/hgyde tabellen.
083 3 4 2
Vaskes ved Sma bilder | Tydelig markering av Engelsk, Har @ko-tex Standard
30°C forsterkninger. Inkluderer | italiensk, 100 merke! +1p
vekt/hgyde tabellen, men | fransk, tysk,
den er vanskelig a lese. 0sV
09 |5 2 4 2
Normalvask Nesten Tydelig vekt/hgyde tabell | Engelsk,
40 °C umulig dse | med normale starrelser. | italiensk,
Mangler bilder av fransk, tysk,
forsterkninger. osv
103 3 2 2
Vaskes ved Sma bilder | Starrelse lett & se, men Engelsk, Merkelapp bak, (vet
30°C mangler vekt/hgyde tysk, fransk | hvilken vei buksene

tabellen og bilder av
forsterkninger.

osv

skal pa etter vask)

+1p. Ngyaktig
avslutning pa
sgmmene +1p
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KONKLUSJONER

Strempebukse nr. 01, 3 Tights H & M, fikk darligste poeng i testen. Dette hadde mye a
gjere med utseende og hvordan strempene satt pa benet. Ogsa villedende starrelse-
merking pa pakningen samt manglende informasjon om forsterkninger fikk brukerne til
a gi lave poenger. Grepet pa disse strempebuksene var noe hardere enn pa de andre 100
% polyamid strempebuksene.

Streampebukse nr. 02, Classic 2-pack bodyzone by KappAhl, var den eneste av
strgmpene i testen som hadde helforsterkning, men den var dessverre for stor og stygt
sydd . De hadde ogsa bra kile og midjeelastikk, men trader var lett & dra ut. Strampene
var stgrrelse onesize og satt darlig pa benet. Pa grunn av dette var utseende egenskaper
ganske darlige.

Nr. 03 La Comfort Hver dag satt best pa benet av strampene som ikke inneholdt
elastan. Dette kan veere fordi strampen var noe mindre i stgrrelse enn onesize 36-44 gir
utrykk for, og derfor satt litt tettere. Strampebuksen hadde ikke kile, og de ville veert
mer behagelig med. Nesten alt annet pa strempebuksen var middels; semmene, grep,
utseende og konfeksjonsdetaljer. Emballasje hadde tydelige vedlikeholdssymboler og
tekst pa norsk.

Nr. 04 Motelongs (La Mote) var en 100 % polyamid strempebukse, som var den
sterkeste 1 strekkstyrke-testen. Deltagerne i testpanelet syntes at starrelse og
midjeelastikk pa denne buksen var bedre enn pa de andre strampebuksene i 100 %
polyamid, starrelse 36-44 (onesize), men strampene satt ikke sa fint pa bena. Alle
starrelser hadde kile, hvilket gjorde passformen bedre. Emballasjen manglet
vedlikeholdssymboler, og dette dro ned poenger. Tradene dros ut nesten like lett som pa
de andre.

Den tynneste strampebuksen i testen var nr. 05, DIM Sublim voile Brillant. Denne
tynnhet gjorde dem litt svakere enn de andre strampene, for eksempel ble trader dratt
lett ut, og strempene fikk striper. Forlengelse ved strekkstryke-testen var den laveste.
Sterrelsen var litt trang, og midjeelastikken var ubehaglig. Den rullet seg sammen.
Utseende var bra, strampene var svart blanke og ganske transparente pa grunn av
tynnheten.

Nr. 06 Vogue Blanch Matt var ganske annerledes fra de andre strempebuksene,
ettersom den sa tykkere ut og hadde forskjell i grepet. Pa grunn av tykkheten, dekket
den mer hud enn de andre (dette kan veere en fordel eller en ulempe). Strempebuksen
hadde tykke komfort sgmmer som var synlige gjennom Klaerne. Sterrelse og
forsterkningsmerkinger pa emballasjen var de beste i testen.

Generelt var strampebukse nr. 07 Chic glossy tights (Lindex) ganske bra, den hadde
kile slik den bar veere og tradene var vanskelig & dra ut. Noe minus var at bena var litt
korte, elastan-trader kommer ut fra linningen og semmene var tykke komfortsgsmmer,
som var synlige gjennom klaerne. Vedlikeholdsmerkinger og vaskebetingelser (taler
40°C normal vask) var bra.

Nr. 08 SiSi Fascino 20 taper poeng pa grunn av fa forsterkninger. Denne egenskapen

kan ogsa vare en fordel, hvis man ikke gnsker & ha dem. Strempene var de svakeste i
strekkstyrke-testen. Stgrrelsen var meget bra og semmene var tynne komfortsgmmer.
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Nr. 09 Oroblu sensuel 20 magie fikk ogsa bra kritikk. Sterrelsen var riktig, kilene som
de ber veere, tynne komfortsgmmer og buksen var til og med merket for a tdle normal
vask ved 40 °C. Informasjon pa emballasjen var ikke like bra, den manglet
forsterkningsinformasjon og hadde sma vedlikeholdssymboler.

Strempebukse nr. 10 Wolford satin touch fikk flest poeng i testen nar det gjaldt selve
strempebuksen, den hadde riktig starrelse, bra utseende, kile og tynne komfort semmer.
Emballasjen var ikke like bra, ettersom den manglet informasjon, blant annet om
forsterkninger.

Til slutt kan man si, at ved valg av strampebukser, kommer det mye an pa hva de skal
brukes til. Utseende er for noen mer viktig hvis strempebuksen skal brukes til fest enn
til hverdags. For stremper til daglig bruk, vil det kanskje vere holdbarheten som vil
spille den starste rollen. Da spiller strekkstyrke, forsterkninger og kile hovedrollen.
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